Dichte p

Dichtetabelle

Stoff Dichte p in g/cm3
Styropor 0,017
Holz 0,3-1,1
Sand 1,7
Magnesium 1,74
Glas 2,5
Aluminium 2,70
Zink 7,14
Eisen 7,86
Kupfer 8,93
Silber 10,5
Blei 11,34
Quecksilber 13,55
Gold 19,3
Benzin 0,70
Alkohol 0,79
Wasser 1,00
Luft 0,0012




